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Thoro Structurite R4 X X X X X X X +/- 20 min - 11 Mpa 45 Mpa ≥ 2,3 Mpa

Thoro Structurite 100 X X X X X X +/- 60 min - 16 Mpa 50 Mpa ≥ 2,5 Mpa

Thoro Structurite FR X X X X X X +/- 30 min - 25 Mpa 55 Mpa ≥ 3,5 Mpa

Thoro Structurite Level X X X X X n.v.t. n.v.t. +/- 45 min - 10 Mpa 35 Mpa ≥ 0,8 Mpa

Thoro Structurite Primer X X n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. X n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Thoro Crete HS X X X X X n.v.t. n.v.t. +/- 20 min 15 Mpa 30 Mpa 55 Mpa ≥ 2,4 Mpa

Thoro Crete SL X X X X X n.v.t. n.v.t. +/- 20 min - 10 Mpa 35 Mpa ≥ 2,0 Mpa
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